POZNAN - CENTRUM OD NOWA  karty materiatowe

nr karty: 6090

nazwa: SCIEZKA ROWEROWA

branza: ARCHITEKTURA

Opis produktu:

Nawierzchnia sktada sie z modutéw o wymiarach 21,6x150cm. Przy uktadaniv posadzki moduty stykajgce sie
dtuzszym bokiem nalezy uktadaé w jednej linii. Moduly stykajgce sie krétszym bokiem nalezy utozyé z
przesunieciem wzgledem siebie o potowe szerokosci moduty, tj. 10,8cm. Kazda z kostek jest fazowana po
obwodzie 0 2mm.

Aby unikngé¢ docinania matych fragmentéw piyt, kiére sq trudne do wbudowania, nalezy przewidzie¢
koniecznoé¢ wykonania plyt o wymiarach specjalnych (dtugosci 50cm). lloé¢ plyt "specjalnych” powinna
wynosi¢ ok.10% wszystkich ptyt danego rodzaju. Warto$é ta jest do weryfikacji przez wykonawce na etapie
opracowania Projektu Wykonawczego oraz samej realizacji robét budowlanych.

Wymiary:

Caty modut: 21,6 x 150 x 10 cm
Wymiar nominalny:

25x21,6 x 10 cm

Wymiar zewnetrzny:
24,5x21,1x10cm

Rozwigzania materiatowe:

Piyty z granitu strzelinskiego w kolorze rdzawym, ptomieniowane po stronie ptaszczyzny widocznej.

Cechy fizyczne zgodne z normg PN-EN 1342 ,Nawierzchnia z kostki kamiennej”:

CECHY FIZYCZNE | WYTRZYMALOSCIOWE KLASA |

Wytrzymato$é na $ciskanie w stanie powietrzno- 130
suchym, co najmniej, w Mpa

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego w stanie powietrzno 2,5
suchym, w mm, nie wiecej niz

‘ Nasigkliwoé¢ wodg, w %, nie wiecej niz 0,5
‘Mrozoodpornoéé, ubytek masy po 25 cyklach 0
Spoinowanie:

Spoiny wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowq, w proporcji 1:4 przy zastosowaniu piasku o frakcji 0-2mm.
Spoiny wykonywaé na mokro. W fugach, na naroznikach nalezy stosowaé profile dystansowe, wykonane z PCV
o wysokosci profilu 60 mm, grubosci $cianki 2 mm, poszczegdlne elementy ciete na odpowiednig dtugo$é na
budowie.

Szeroko$¢ spoinowanych szczelin — 5mm,
Spoinowanie szczelin na petng gtebokosé kostki.
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Uwaga

Przed przystgpieniem do montazu wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu prébki materiatéw
oraz produkt w celu jego zatwierdzenia.

Obraz:

Nawierzchnia éciezki rowerowe;.
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